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Prifungsbestellung

Das aufenseitige Warmedamm-Verbundsystem (WDVS) Baumit mit Wild Stone
Steinverkleidung mit Warmedammung aus Schaumpolystyrol EPS 70F wurde geman
Abschnitt 2 dieses Priifberichts auf Grund der Prufungsbestellung von 15.3.2011 gepriift.
(Auftrag Nr. Z 020110149)

Struktur des Priifstiicks

Das Prifstick des auRenseitigen Warmedamm-Verbundsystems (WDVS) Baumit mit Wild

Stone Steinverkleidung mit Warmeddmmung aus Schaumpolystyrol EPS 70F wurde auf der
Stahlbetonunterlageplatte B5 appliziert, die Struktur war:

e Unterlage Prufwand B5

* Haftgrund fir Unterlage  Sokrat

* Kiebstoff Baumit StarContact — Sektor 1,2,3,4a5

* Warmedammungsmaterial Schaumpolystyrol Baumit EPS-F (EPS 70F), 100 mm dick
* Befestigung Plastdubel fur WDVS — STR U 8/16 - EJOT

* Unterputz Baumit StarContact + Glasfasergewebe Vertex R275 A101

Klebstoff fir Verkleidung Sektor 1 und 2 Wild Stone LM
Sektor 3 und 4 Baumit Baumacol Flex Top

* Oberputze . Sektor 1 Wild Stone Gebrochener Gestein Verkleidung
Sektor 2 Wild Stone Gespaltener Sandstein Verkleidung
Sektor 3 Wild Stone Streifen Verkleidung
Sektor 4 Wild Stone Brest Verkleidung

e Fugenmortel Sektor 1 und 4 ohne Fugenwerk

Sektor 2 und 3 Wild Stone SH
* Nachbehandlungsstoff Sektor 1,2,3,4 Wild Stone - Stonesil

Technische Beschreibung der Priifung

Der Gegenstand der Priifung war die Uberpriifung des Verhaltens des aulenseitigen
Waérmedamm-Verbundsystems (WDVS) Baumit mit Wild Stone Steinverkleidung unter
Wirkung von hygrothermischen Zyklen. Dariber hinaus soliten die Haftzugfestigkeit
zwischen dem Unterputz und dem Warmedammstoff und zwischen den Oberputzen und
Warmedammstoff und die StoRfestigkeit nach hygrothermischen Zykien festgestellt werden.

Hyarothermische Zyklen — gemaR ETAG - 5.1.3.2.1

Das angefertigte und behandelte Prifstick wurde 80 Zyklen von Warme/ Regen und nach
einer 48 Stunden langen Pause 5 Zyklen Warme/ Kalte gestellt. Das Priifstiick wurde dabei
regelmafig kontrolliert; die Kontrolle konzentrierte sich auf Rissbildung, Blasenbildung oder
Bildung anderer Schaden.

Haftzugfestigkeit nach hygrothermischen Zyklen — gemaR ETAG - 5.1.4.1.1/2
Funf Vierecke mit Seitenldnge 50 mm wurden in die Oberfliche jedes Feldes des Priifstiicks
nach hygrothermischen Zyklen geschnitten. ReiRscheiben wurden an diese Vierecken
geklebt und die maximale Abrisskraft wurde festgestellt. Der Durchschnittswert der
Haftzugfestigkeit in MPa wurde aus den gemessenen Werten berechnet.

StoRfestigkeit nach hygrothermischen Zyklen - gemaR ETAG - 5.1.3.3.

Festigkeit gegen Sto3 mit hartem Korper 5.1.3.3.1.

Die Oberflache des Prufsticks wurde nach hygrothermischen Zyklen mit Stahlkugeln 1000 g
(10 J) und 500 g (3 J) aus der vorgeschriebenen Héhe bewirkt. Die Eindriicke nach dem Fall
der Stahlkugeln wurden beurteilt.

StoRfestigkeit 5.1.3.3.2

Die Oberflache des Prifsticks wurde nach hygrothermischen Zyklen mit PERFOTEST
bewirkt. Die Limit Stanzen von 12 und 6 mm Durchmesser wurden benutzt.
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3. |dentifizierung, Entnahme, Aufnahme und Vorbereitung der Priifstiicke
Das Prifstick des auBenseitigen Warmedamm-Verbundsystems (WDVS) Baumit mit WILD
STONE Steinverkleidung mit Warmeddmmung aus Schaumpolystyrol EPS 70F der im
Abschnitt 1 gegebene Komposition wurde von einem Vertreter von WILD STONE
international s.r.o. in den Tagen von 3.3. bis 30.3.2011 in den R&umlichkeiten von TZUS
Praha s.p., Filiale in Ceské Budé&jovice durchgefiihrt. Das aulenseitige Warmedamm-
Verbundsystem (WDVS) Baumit mit WILD STONE Steinverkleidung wurde auf einen
Prufpanel B5 3,44 x 2,44 gemal der technischen Vorschrift des Herstellers aufgetragen.
Das System wurde mit Baumit StarContact (Baumit KlebeSpachtel) geklebt. Der Unterputz
wurde durch das Reinpressen des Glasfasergewebes in die vorher aufgetragene Schicht
von Baumit StarContact (Baumit KlebeSpachtel) gebildet. Die gepresste und zugegebene
Fugenmortel wurde gleich verrieben. Nachdem der Unterputz verhértete, wurden Oberputze
von Wild Stone Verkleidungselementen angewendet.
Die ganze Flache des Panels wurde in vier gleich breite vertikale Streifen geteilt, auf denen
verschiedene Oberputze angewendet wurden. In dem unteren Teil des Panels wurde ein
0,75 m breiter horizontaler, Streifen ohne Oberputz gelassen. Zwei simulierte Fenster
wurden auf den Trennungsflachen zwischen den einzelnen Streifen gemacht. Die
Verteilung der einzelnen Sorten der Oberputzen tber das Prifpanel ist weiter im Schema
dargestelit. Die Temperatur in der Halle war zwischen 15 und 18 °C und die relative
Luftfeuchtigkeit befand sich im Bereich von 50-55 % wahrend der Applikation. Die in der
technologischen Vorschrift des Herstellers angefiihrten Instrumente wurden fir die
Vorbereitung des Materials benutzt. Die Stoffe wurden mit einer Elektrobohrmaschine und
Mischschnecke gemischt, mit rostfreiem Planiereisen zweier GréRen aufgetragen und
verarbeitet.
Die Menge des fir die einzelnen Schichten benutzten Stoffes stimmt mit der technischen
Vorschrift des Herstellers Uberein. Die minimalen technologischen von dem
Systemhersteller angeordneten Pausen wurden eingehalten.
Das Prifstiick wurde nach der Applikation in der inneren Umgebungstemperatur von 15 -
18 °C und unter relativer Luftfeuchtigkeit von 50 -55 % aufbewahrt. Das auf dieser Weise
vorbereitete Prifstiick wurde der Wirkung der hygrothermischen Zyklen exponiert.

Das Prifstick ist in TZUS Praha, s.p., Filiale in Ceské Budé&jovice, unter der Nummer
eingetragen: 0282

Diagramm des Prifstiicks Nr. 0282

Simuliertes Fenster
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LY Angaben iiber die angewendeten Pr ufungs vorschriften

6. Verzeichnis der eingesetzten Priifmittel und Gerite

- hygrothermale Box 820
- digitales Thermo- und Hygrometer 419
- Schublehre MITUTOYO 150mm 165
- Abreilgerat COMTEST OP4 646
- Gerat PERFOTEST 245
- Stahlkugel 1000g 816
- Stahlkugel 500g 815
- Messlupe MK 684

Die Gerate und Prufmittel werden nach der gultigen metrologischen Ordnung TZUS Praha, s.p.,
Zweigstelle Ceské Budejovice Uberprift.

7. Priifungsergebnisse
7.1 Der Oberflachenbruch nach den hygrothermalen Zyklen (ETAG 004, Teil 5.1.3.2.1)

Tabelle Nr 1 — Kontrolle des Probestucks wahrend der Einwir kung der Zyklen Warme/Regen

« Datum | Nr. des Zyklus

1.4.2011 - Beginn der Prifung

2.4.2011 4 keine Stérungen festgestelit
3.4.2011 8 keine Stérungen festgestellt
4.4.2011 12 keine Stérungen festgestellt
5.4.2011 16 keine Stérungen festgestellt
6.4.2011 20 keine Stérungen festgestellt
7.4.2011 24 keine Stérungen festgestellt
8.4.2011 28 keine Stérungen festgestellt
9.4.2011 32 keine Stérungen festgestellt
10. 4.2011 36 keine Stérungen festgestellt
11. 4.2011 40 keine Stérungen festgestellt
12.4.2011 44 keine Stérungen festgestellt
13.4.2011 48 keine Stérungen festgestellt
14.4.2011 52 keine Stérungen festgestellt
15.4.2011 56 keine Stérungen festgestellt
16. 4.2011 60 keine Stérungen festgestellt
17.4.2011 64 keine Stérungen festgestellt
18.4.2011 68 keine Stérungen festgestellt
19.4.2011 72 keine Stérungen festgestellt
20.4.2011 76 keine Stérungen festgestellt
21.4.2011 80 keine Stérungen festgestellt

An den Tagen 21.4.2011 und 23.4.2011 wurde die Ruhephase der Prufung durchgefihrt.
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Tabelle Nr 2- Kontrolle des Prufstucks wahrend der Emwwkung der Zyklen Warme/KaIte
Datum | Nr. de Zyktus‘ B , Sto

23 4 201 1 - keineﬁérungen festgestellt
24.4.2011 1 keine Stérungen festgestellt
25.4.2011 2 keine Stdrungen festgestellt
26.4.2011 3 keine Stérungen festgestellt
27.4.2011 4 keine Stérungen festgestellt
28.4.2011 5 keine Stérungen festgestellt

Kontrolle nach der Beendigung der Prifung:

Nach der Prufung durch die hygrothermale Einwirkung wurde festgestellt:

- inden Sektoren Nr. 1, 2, 3, 4 und 5 wurden keine Stérungen festgestellt

- in keinem Sektor kam es zur Wassereindringung ins System

- in keinem Sektor kam es zur Entstehung von Blasen oder zur Abschuppung der
Oberflachenschichten

7.2 Die Haltekraft der Grundschicht nach den hygrothermalen Zyklen (ETAG 004, Teil 5.1.4.1.1/2)

T
R

Tabelle Nr 3 o
. 028:

Haltékraﬁ (MPa) .+ '} Stbrungsweise
: mite e e _einzeln. : lDurchschmtt' i '
Nach der Absolvierung der | 0,112 0,106 0,110 0,104 | 0,108 | 0,108 a
|_hygrothermalen Zyklen

Die Haltekraft der Oberflachenbehandlungen nach den hygrothermalen Zyklen (ETAG 004, Teil
51.7.1.1)

Tabelle Nr. 4

Probest(lck Nr. 0282/1 — Sektor 1 e
ie Endoberﬂachenbehahdlun Wlld Stone Bruchstein - e
g Prufbedmgungen el Haltekraft (MPa ‘Stérungsweise
o ; emzeln i 1 Durchschmtt - :
Nach der Absolvnerung der 0,110 | 0,112 | 0,105 0102 0,114 | 0,109 a
hygrothermalen Zyklen
Tabelle Nr. 5
Probestuck Nr. 05
Die o
Prufbedmgungen g , gl Y Stérungsweise
‘ _einzeln Durchschnitt ;
Nach der Absolwerung der 0,106 | 0,097 | 0,104 | 0,104 | 0,102 | 0,103 a
|_hygrothermalen Zyklen
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Tabelle Nr v6’

~ Storungsweise

Nach: der Absolvierung: der | 0,108 | 0 104 0,108 | 0,096 | 0,098 | 0,103 a
hygrothermalen Zyklen

Tabelle Nr. 7

Probestiick Nr. o"'s“zzg- Sektor.

Nach der Absolvierung der | 0,104 | 0,109 "'0'112

hygrothermalen Zyklen

a = 100% Stoérung im Isolierstoff
7.3 StoRbestandigkeit nach den hygrothermalen Zyklen (ETAG 004, Teil 5.1.3.3)
7.3.1 Bestandigkeit gegen den AnstoR eines festen Kérpers (ETAG 004, Teil 5.1.3.3.1).

Probestiick Nr. 0282/1 — Sektor 1
Wild Stone Bruchstein

Tabelle Nr. 8 — Arbeiten beim StoR 3 J (Kugel mit einem Gewicht von 500g, Fall aus Héhe von
610 mm)

[ Durchschnitt des

Wurf Nr. - | Durchschlag der

rstelfungsschlcht

il - - nein nein
2 - - nein nein
%) - - nein nein
4 - - nein nein
5 - - nein nein

Tabelle Nr. 9 — Arbeiten beim Sto 10 J (Kugel mit einem Gewicht von 1000g, Fall aus Héhe von
1020mm)

~Wurf Nr. | Durchschnitt des  Bruchbreite nach | sichtbares Durchschlag der
Sl Emdrucks (mm) | dem Umfang des Verstelfungsnetzgewebe Versteifungsschicht

3 Eindrucks (mm) PR

1 - nein nein
2 - - nein nein
3 - - nein nein
4 - - nein nein
5 - - nein nein
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Probestiick Nr. 0282/2 — Sektor 2

Wild Stone gespaltener Sandstein

Tabelle Nr. 10 - Arbeiten beim StoR 3 J (Kugel mit einem Gewicht von 500g, Fall aus Héhe von 610
mm)

Durchschlag der
) éangssphicht '
1 - - nein nein
2 - - nein nein
3 - - nein nein
4 - - nein nein
5 - - nein nein

Tabelle Nr. 11 — Arbeiten beim Sto 10 J (Kugel mit einem Gewicht von 1000g, Fall aus Héhe von
1020mm)

’ Durc&héchiag der
fgngsschicht
1 - - nein nein
2 - - nein nein
3 - - nein nein
4 - - nein nein
5 - - nein nein

Probestiick Nr. 0282/3 — Sektor 3

Wild Stone Streifen
Tabelle Nr. 12 - Arbeiten beim StoR 3 J (Kugel mit einem Gewicht von 500g, Fall aus Hohe von 610
mm)

Durchschlag der
erste;fungsschncht

1 - - nein neln
2 - - nein nein
3 - - nein nein
4 - - nein nein
5 - - nein nein

Tabelle Nr. 13 — Arbeiten beim StoR? 10 J (Kugel mit einem Gewicht von 1000g, Fall aus Héhe von
1020mm)

”Verstélfungsschlcht

1 - - nein nein
2 - - nein nein
3 - - nein nein
4 - - nein nein
5 - - nein nein
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Probestiick Nr. 0282/4 — Sektor 4

Wild Stone Brest

Tabelle Nr. 14 - Arbeiten beim StoR 3 J (Kugel mit einem Gewicht von 500g, Fall aus Héhe von 610
mm)

1 - - nein nein
2 - - nein nein
S - - nein nein
4 - - nein nein
5 - - nein nein

Tabelle Nr. 15 — Arbeiten beim StoR 10 J (Kugel mit einem Gewicht von 1000g, Fall aus Hohe von
1020mm)

1 - - nein nein
2 - - nein nein
3 - - nein nein
4 - - nein nein
5 - - nein nein

7.3.2 Durchschlagfestigkeit (ETAG 004, Teil 5.1.3.3.2)
Probestiick Nr. 0282/1 — Sektor 1
Wild Stone Bruchstein

SLelE e

QB (WIN|—
'
'
'
1
X [ X | X | X [X

Probestiick Nr. 0282/2 — Sektor 2
Wild Stone gespalteter Sandstein

Tabelle Nr. 17

T—

~

DBWN|=

'

'

[

'
X |IX [ X | X [X
X [ X [ X |X [X
X [ X | X | X [X
X X [ X | X [X
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Probestiick Nr. 0282/3 — Sektor3
Wild Stone Streifen

, Tabelle Nr. 18

6
1 - - - - X X X X
2 - - - - X X X X
3 - - - - X X X X
4 - - - - X X X X
5 - - - - X X X X
Probestick Nr. 0282/4 — Sektor 4
Wild Stone Brest
Tabelle Nr. 19
. 6
1 - - - - X X X X
2 - - - - X X X X
3 - - - - X X X X
4 = . - - X X X X
5 - - - - X X X X

8. Schlussfolgerung

Die Prufergebnisse sind in den Tabellen Nr. 1 bis Nr. 19 des Absatzes 7 dieses Protokolls
angefuhrt

ENDEDES PROTOKOLLS




